I
Tyvek.
VYHLASENIE O PARAMETROCH
DOP-2460B-02
1. Jedinec¢ny identifikacny kod typu vyrobku:
2460B
2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje
podla ¢lanku 11 ods. 4:
2460B
3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

Aplikacie: Hydroizola¢né pasy a folie - Cast 1: Podkladové vrstvy

pre skladané stresné krytiny STN EN 13859-1
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11

ods. 5:

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.ar.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

Aplikacie: Hydroizola¢né pasy a félie - Cast 2: Podkladové vrstvy
pre steny STN EN 13859-2

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfna tlohy vymedzené v ¢lanku 12
ods. 2:

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:
Systém 3

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

SHR NL (NB 1686) vykonal ITT v systéme 3 a vydala protokoly o skiskach

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované eurépske technické posudenie:

9. Deklarované parametre

Harmonizované technické $pecifikacie

VLASTNOSTI

METODA

EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

JEDNOTKY
m

Priepustnost vodnej pary (sd) ENISO 12572 (C) 0,025 0,01 0,04
Ohybnost za nizkych teplot EN 1109 °C - - -40
Odolnost proti prieniku vody EN 1928 (A) trieda w1 - -
Reakcia na oher} EN SO 11925-2 trieda E - -
Pevnost v tahu v pozdiznom smere EN 12311-1 N/50mm 165 125 205
Predlzenie v pozdlznom smere EN 12311-1 % 10 6 14
Pevnost v tahu v priecnom smere EN 12311-1 N/50mm 140 115 165
Predlzenie v prie¢cnom smere EN 12311-1 % 16 1 21
Odol. proti pretrhnutiu v pozdiznom smere EN 12310-1 N 65 45 85
Odol. proti pretrhnutiu v prie¢cnom smere EN 12310-1 N 60 40 80
Spravanie sa po umelom starnuti: EN 1297 &EN 1296 zostatkova hodnota
Odolnost proti prieniku vody EN 1928 (A) trieda w1 - -
Pevnost v tahu v pozd(znom smere EN 12311-1 % 90 - -
Predlzenie v pozdlznom smere EN 12311-1 % 85 - -
Pevnost v tahu v prie¢cnom smere EN 12311-1 % 90 - -
Predlzenie v priecnom smere EN 12311-1 % 85 - -
10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Dr. Arséne Schiltz

Luxembourg, 10/09/2013 Managing and Works Director - DuPont Luxembourg
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